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检测报告

报告编号： WHB-22090050-HJ-34

样品类型： 固体废物

样品来源： 客户送样

委托单位： 红安绿色动力再生能源有限公司

受检单位： 红安绿色动力再生能源有限公司

湖北微谱技术有限公司

Hubei WEIPU Technology Co.Ltd.
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武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有限公司拓创科技产业园三期厂房 D 栋 1-2 楼 027-59610192 www.weipuhj.com

委托单位 红安绿色动力再生能源有限公司

委托单位地址 湖北省黄冈市红安县经济开发区 5号路东沿线

受检单位 红安绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 湖北省黄冈市红安县经济开发区 5号路东沿线

项目名称 /

送样日期 2023.04.10 检测日期 2023.04.10-2023.04.14

编 制：

审 核：

批 准：

签 发 日 期 ：

http://www.weipujishu.com
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武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有限公司拓创科技产业园三期厂房 D 栋 1-2 楼 027-59610192 www.weipuhj.com

1. 样品信息

样品类型 样品名称 样品状态 样品介质/包装

固体废物 4月 7日飞灰 有异味、浅褐色、颗粒状 自封袋

2. 检测结果

2.1 固体废物

检测项目 检测结果
GB16889-2008生活垃圾填

埋场污染控制标准 6.3
检出限 单位

汞 0.00044 0.05 0.00002 mg/L

铜 0.04 40 0.01 mg/L

锌 0.13 100 0.01 mg/L

铅 ND 0.25 0.03 mg/L

镉 ND 0.15 0.01 mg/L

铍 ND 0.02 0.004 mg/L

钡 2.66 25 0.06 mg/L

镍 ND 0.5 0.02 mg/L

砷 0.00693 0.3 0.00010 mg/L

总铬 0.04 4.5 0.02 mg/L

六价铬 0.009 1.5 0.004 mg/L

硒 0.0145 0.1 0.00010 mg/L

含水率 21.2 < 30 / %

注：“ND”表示未检出（低于检出限）

�븀乗飞出³

http://www.weipujishu.com


https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/201602/W020160217517712613446.pdf
https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/201602/W020160217517712613446.pdf
http://www.weipujishu.com
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武汉市江夏区经济开发区藏龙岛梁山头村武汉拓创科技有限公司拓创科技产业园三期厂房 E ௺
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